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Л.А. Вертопрахова
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ПРОТОКОЛ № 485 от 06.12.2023

Наименование образца для испытаний -  портландцемент ЦЕМ142,5Н ГОСТ 31108-2020 
Основание для проведения испытаний -  Направление на проведение испытаний № 1472/1 от
07.11.2023 г. ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент»
Место проведения испытаний -  ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент», 660025, Россия, г. Красно­
ярск, ул. Семафорная, д. 329, пом. 13,14, 36
«Наименование заказчика, юридический адрес, фактический адрес -  ОС ООО «НТЦ «Сиб­

НИИцемент», 660025, Россия, г. Красноярск, ул. Семафорная, дом 329, помещение 26.
Тел. (391)213-02-56. Фактический адрес тот же.
Наименование производителя, юридический адрес, фактический адрес -  ООО «Красноярский 
цемент», 660019, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 1. Факти­
ческий адрес тот же.
Описание, состояние и однозначная идентификация пробы (образца) - герметично упакован­
ная в полиэтиленовый пакет проба в количестве 8 кг, представляющая собой серый сьшучий мате­
риал. Целостность упаковки не нарушена. Маркировка пробы соответствует требованиям ГОСТ 
30515-2013, Проба отобрана от партии № 260 на складе из МКР (5 шт.), дата изготовления партии 
-  06.11-07.11.2023 г. Дата отбора пробы -  07.11.2023 г, (Акт отбора образцов (проб) № 32 от
07.11.2023 г.)
План и методы отбора пробы -  отбор пробы произведен по ГОСТ 30108-94, п. 4.2.4.1 
Регистрационные данные пробы ИЦ -  № 487-2023
Испытания па соответствие -  ГОСТ 31108-2020, п. 10.1, ГОСТ 30515-2013, п. 6.1 
Методики испытаний -  ГОСТ 30108-94, п. 4.2
Условия проведения испытаний -  температура -  20,0 °С, влажность -  52,0 %, мощность дозы
гамма-излучения -  0,12 |iSv/h
Дата поступления пробы (образца) -  07.11.2023 г.
Дата испытания -  24.11.2023 г.

Перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при проведении испытаний, приведён в 
приложении № 1.
ИЦ не несет ответственность за достоверность сведений, представленных заказчиком.
Данные результаты испытаний относятся только к представленной пробе.

Примечания: 1. Настоящий Протокол без приложения недействителен.
2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ.
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